
淡青色

青色

赤色

黄色

緑色

濃緑色

・腐朽あり
・黄色、赤色、青色、淡青色の順で
　腐朽がひどくなっていることを表す
（青はスポンジ状、淡青は空洞の可能
　性が高い）

・腐朽なし
・緑色、濃緑色の順で材がしっかり
　していくことを表している
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≪腐朽・空洞状況≫ 
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2017年 

画 像 診 断 

■:３回目 2015年7月14日 
●:４回目 2016年9月30日 

▲:５回目 2018年1月18日 

★:今回(6回目) 2019年7月22日 
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％：腐朽・空洞率 
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